 Вопросы к экзамену
по учебной дисциплине «Технология калийных удобрений»

1 Калийные соли – области применения. Ассортимент калийных удобрений.
2 Калийсодержащие минералы. Характеристика основных месторождений калийных солей.
3 Технологии переработки калийных руд. Основные стадии и сравнительный анализ флотационного и галургического способов.

4 Подготовка калийных руд к переработке Дробление, измельчение и классификация. Основные показатели. Технологические схемы. Конструкции дробилок, мельниц и классификаторов сильвинитовых обогатительных фабрик
5. Глинисто-карбонатный шлам. Состав, свойства. Влияние шламов на процессы переработки калийных руд и качество продукта. Способы устранения вредного влияния глинисто-карбонатных шламов на процессы обогащения калийных руд.
6. Гидравлическое обесшламливание. Разделение суспензий в поле центробежных сил. Гидроциклоны – устройство и режимы работы.
7. Гравитационное разделение суспензий в гидросепараторах (отстойниках). Схемы, режимы и показатели обесшламливания. Сгущение и промывка глинисто-карбонатных шламов.

8. Физико-химические основы флотации калийных руд. Механизм пенной флотации в водно-солевых суспензиях. Факторы, влияющие на флотацию сильвина.
9. Реагенты сильвиновой флотации (собиратели, модификаторы, пенообразователи). Механизм действия реагентов. Выбор реагентного режима.
10. Флотационное обесшламливание калийных руд. Реагенты шламовой флотации.
11. Технологический режим сильвиновой флотации.
12. Функциональные схемы флотации сильвина. Сравнительный анализ.
13.  Выщелачивание галита. Технологическая схема и оборудование для выщелачивания галита. Комбинированные флотационно-галургические схемы производства хлористого калия.
14.  Флотационные машины для переработки калийных руд. Сравнительный анализ конструкций и особенностей их применения.
15.  Графический анализ процесса растворения сильвинитовой руды. Кинетика процесса растворения. Факторы, влияющие на процесс выщелачивания KCl из сильвинита.
16. Графический анализ процесса упарки в системе KCl-NaCl-H2O: упарка растворов (изотермическая и адиабатическая); отделение кристаллического хлорида калия от маточного раствора.
17. Графический анализ процесса кристаллизации KCl. Кинетика процесса кристаллизации. Технологический режим процесса кристаллизации KCl. 

18. Технологические схемы переработки сильвинита галургическим методом.
19. Оборудование, применяемое при галургическом методе переработки.
20. Сушка хлористого калия. Технологические схемы. Оборудование.
21. Гранулирование хлористого калия компактированием. Факторы, влияющие на процесс гранулирования. Технологическая схема. Оборудование.
22. Облагораживание и кондиционирование гранулята хлористого калия. Технологическая схема.
23. Производство сульфата калия. Свойства сульфата калия. Основные способы производства сульфата калия. Физико-химические основы получения. Функциональные схемы.
24. Производство нитрата калия. Свойства нитрата калия. Основные способы производства нитрата калия. Физико-химические основы получения. Функциональные схемы.
25. Технологическая схема производства нитрата калия конверсией хлористого калия нитратом аммония с переработкой конверсионных растворов.
26. Производство фосфатов калия. Основные способы производства. Функциональные схемы.
27.  Отходы калийного производства. Пути утилизации галитовых отходов и глинистых шламов.
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